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Teknik Analiz Verileri
Technical Analysis Data

3
Unit Volume Weight

Specific Mass of Stone

Visible Porosity

Degree of Porosity

Water Absorption - Mass

Water Absorption - Volume

Frost Lost

Hardness

Birim Hacim Ağırlığı 2.566 kg/m

Taşın Özgül Kütlesi 2.611 ± 0.010

Görünen Porozite (%) 0.475 ± 0.110

Porozite Derecesi (%) 0.477 ± 0.111

Su Emme – Kütlece (%) 0.174 ± 0.040

Su Emme – Hacimce (%) –

Don Kaybı (%) –

Sertlik (mohs) -
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